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La viscosidad y procesos en las pinturas
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Tensión superficial: Energía interfacial
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Tensión superficial de algunos disolventes

DISOLVENTES mN/m

Agua 73

Butilglicol 31,5

Xileno (o, m, p) 30,0-28,6-28,3

Etilenglicol 28,7

Tolueno 28,4

Acetato de etilenglicol 28,2

Acetato de butilo 25,2

N-butanol 24,6

White spirit 24,0

Metilbutilcetona 23,6
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Determinación de la tensión superficial con BYK-Gardner 
Dynometer®
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Balance energético del recubrimiento

> σpintura + σ soporte/pinturaσ soporte


